Basic ceramic for marketing/ บริการเทคนิค

Introduction

    คำนิยามของเซรามิก
    การแบ่งประเภทของเซรามิก
1. Traditional Ceramic 

· แบ่งตามลักษณะการใช้งานได้แก่ กระเบื้องเซรามิก, กระเบื้องหลังคาเซรามิก, ภาชนะบนโต๊ะอาหาร, ลูกถ้วยไฟฟ้า, สุขภัณฑ์, กระจก, แก้ว, ของชำร่วย, เบญจรงค์, ของแต่งสวน, ซีเมนต์, วัสดุทนไฟ, ยิปซั่ม (โดยอธิบายจุดประสงค์ของการใช้งาน,ข้อดีและข้อเสียของการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยสังเขป)
· แบ่งตามลักษณะชนิดของเนื้อดิน ได้แก่ Porcelain, Stone ware, Earthen ware, Bone china, Terracotta (โดยอธิบายลักษณะจำเพาะของเนื้อดินชนิดต่างๆ ,วัตถุดิบที่ใช้ , การนำไปใช้งานเป็นผลิตภัณฑ์, ข้อดีและข้อเสียของเนื้อดินชนิดต่างๆ) 
2. Advance ceramic(Fine ceramic)

ประโยชน์และข้อดีของผลิตภัณฑ์เซรามิก เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ

  Raw materials ที่ใช้สำหรับผลิตเซรามิก
    Raw materials for body

· ดินขาว ดินเหนียว
· ทราย
· หินปูน
· เฟลด์สปาร์
· หินผุ

โดยอธิบายถึง 
· คุณสมบัติที่สำคัญของแร่นั้นๆ
· จุดประสงค์ในการใช้แร่นั้นๆสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก
· การเลือกใช้แร่ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
     Raw materials for glaze

· Frit

· Color stain

· Additive ต่างๆ 
อธิบายคร่าวๆถึงกระบวนการผลิตFrit และ Stain, Frit ชนิดต่างๆและข้อสำคัญในการเลือกใช้, Stainชนิดต่างๆ และข้อจำกัดในการเลือกใช้, วัตถุประสงค์ของการใช้งาน Frit และ Stain, การควบคุมคุณภาพของFritและStain

  Body preparation
ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตวัตถุดิบโดยเน้นที่รูปภาพเครื่องจักร สำหรับการบดย่อยพวก Hard materials

 การบดหยาบแบบ Primary crusher ได้แก่ Jaw crusher, Gylatory crusher, Cone crusher

 การบดหยาบแบบ Secondary crusher ได้แก่ Hammer mill, Pendular mill, Edge runner mill(Muller mill), Roller mill

เครื่องจักรสำหรับการบดพวก Soft materials ได้แก่ Clay cutter, Turbo blunger, Dry pan mill, Screen feeder, Roller crusher, Pendular mill, Pug mill

เครื่องจักรสำหรับการบดละเอียด ได้แก่ Ball mill (Batch mill, Continuous mill), Attrition mill, Jet mill

วิธีการเตรียมเนื้อดินตามกระบวนการต่างๆ
1. การเตรียมเนื้อดินแบบดั้งเดิม(Traditional process)

2. การเตรียมเนื้อดินแบบแห้ง (Dry process)

3. การเตรียมเนื้อดินแบบเปียก(Slip casting)

4. การเตรียมเนื้อดินแบบกึ่งแห้ง (Filter press and Extrusion)

5. การเตรียมเนื้อดินแบบผงดิน(Spray dryer)

     การขึ้นรูป
     การขึ้นรูปชนิดต่างๆ
· Slip casting สำหรับครอบและอุปกรณ์ประกอบ
· Extrusion สำหรับกระเบื้องหลังคาที่ใช้การรีด
· Pressing  Ram press, Friction press, Hydraulic press

  การผลิตสีเคลือบ
  เคลือบชนิดต่างๆ
· Engobe

· Opaque glaze

· Transparent glaze

การแบ่งชนิดของเคลือบตามอุณหภูมิที่ใช้งาน
· เคลือบไฟต่ำ
· เคลือบไฟกลาง
· เคลือบไฟสูง
  การเคลือบและการตกแต่ง
การเคลือบโดยวิธีต่างๆ
· การชุบเคลือบ(Dipping)

· การใช้Spray gun

· เทคนิคการตกแต่ง การเขียนลาย On glaze, In glaze, Under glaze

· การเคลือบโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆใน Glazing line

  Double disc, Multi spray, Campana,Water fall, Mix spray, Spray cabin, Roto glaze

   การเผา
· หลักการและประโยชน์ของการเผา
· เตาเผาชนิดต่างๆ
การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังเผา
· ตำหนิที่เกิดในกระบวนการผลิต
· %การดูดซึมน้ำ
· ความแข็งแรงหลังเผา
· Shade

· Size

  ปัญหาต่างๆที่พบหลังการใช้งานของลูกค้า/ สาเหตุการเกิด และแนวทางการแก้ไข
· การรานตัวของสีเคลือบหลังใช้งาน
· การเกิดจุดขาว, คราบขาวบนหน้ากระเบื้อง
· คราบสกปรกที่ทำให้สูญเสียความเงางาม
· เฉดสีที่เปลี่ยนไป
· กระเบื้องบิด, ขนาดไม่เท่ากัน ซึ่งทำให้เกิดการรั่วซึม
· ความบิดเบี้ยวของชิ้นงาน
· การแตกร้าว
· การเป็นรอยจากการขูดขีด
 ช่วงถาม-ตอบ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ถามคำถามที่ต้องการทราบหรือคำถามที่ลูกค้าถามเป็นประจำ
    ระยะเวลาอบรม 1 วัน
    ค่าใช้จ่าย 7800 บาท

