การเตรียมสีเคลือบ (Glaze preparation)
1. การผลิตสีเคลือบและสีสกรีน
-     ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการบดสีเคลือบ (รายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีการบดจะพูดอย่างละเอียดในหัวข้อ Body preparation)
-     ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการผลิตสีสกรีน
-       เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ Ball mill, Blunger, Microball, Tintometer

2. เทคนิคการผลิตสี Basic glaze และประโยชน์ที่ได้
3. การใช้งาน Additive สำหรับปรับปรุงคุณสมบัติของสีเคลือบรวมทั้งเทคนิคการเติม Additive ระหว่างการบด
· Deflocculant

· Preservative

· Antifoam

· Binder

· Dispersing agent
4. การถ่ายสี, การกรอง และการจัดเก็บ
· Vibrating sieve

· Ferro magnetic

· ลักษณะต่างๆของ Agitator

· ระบบการจัดเก็บและการจ่ายสีเคลือบ
5. การควบคุมคุณภาพของสีเคลือบและสีสกรีน (ความหมายและความสำคัญที่ต้องควบคุม, วิธีการทดสอบ และการวิเคราะห์ผล)
   - %Residue

  - Particle size distribution

  - Density

  - Rheology (Viscosity, Thixotropy, yield point)
  - Shade & texture after firing 
  - Flow test for viscosity at high temperature

  - Defect

  - C.O.E (Thermal expansion coefficient)

  - Softening point 
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